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ElaProof Art&Deco Colour Chips
brugervejledning

1. Grundarbejdet er den vigtigste fase

1.1. Renggr grundigt de overflader, der skal behandles, for snavs, sand og stgv.

1.2. Fjern eventuel gammel maling, belaegning og rust.

1.3. Du kan bruge en hgjtryksrenser, bgrste eller anden mekanisk renggring til at renggre overfladerne,
afhaengigt af det overflademateriale, der skal behandles.

1.4. Grund porgse nye eller gamle overflader (fx beton, pudsede overflader, gips og tree) med ElaProof
Primer, hvis det er ngdvendigt. Behandlingen forbedrer ElaProof’s vedheeftning til underlaget ved at
tilstoppe porerne i underlaget.

2.1. Start med at beskytte eventuelle ugnskede steder med beskyttelsestape.

2.2. ElaProof-behandling af lodrette overflader: Behandl alle de lodrette flader, du har afgreenset, med
ElaProof. Brug farst en grov spartel, fx TKB B2 eller B3. Se naeste side for instruktioner om valg af
spartel. Instruktioner til pafaring af ElaProof kan findes pa elaproof.com/dk.

2.3. Glat derefter overfladen efter den grove spartel s glat som muligt med en metalspartel.

BEM/ERK: Hvis der er mange lodrette flader, sa fortsaet med ca. 1-2 meter ad gangen. Fglg
instruktionerne i afsnit 2.4.

2.4. Pafegring af flager pa lodrette flader: Kast flager af ElaProof Art & Deco Colour Chips pa ElaProof,
der er udjeevnet med en metalspartel, i handen. Pa dette tidspunkt kan du justere antallet af flager pa
den endelige overflade.

2.5. Nar du er faerdig med at pafgre flager, skal du sgrge for at fjerne beskyttelsestapen!
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Lad ElaProof-belaegningen og flager torre i fred!
Husk, at udtgrring af ElaProof er fordampning af vand. Tarretiden afhaenger af lagtykkelsen,
underlagets sugeevne og den omgivende temperatur, dugpunkt og relative luftfugtighed.

3. Behandling af vandrette overflader

3.1. Start med at behandle alle vandrette overflader med ElaProof. Dette sikrer omradets vandteaethed.
Heeld ElaProof direkte fra spanden jeevnt ud over et omrade pa ca. 2 m2. Nar du pafarer det fgrste lag
ElaProof, skal du bruge en grov spartel, fx TKB B2 eller B3.

3.2. Glat overfladen af ElaProof med en metalspatel sa glat som muligt med brede bevaegelser.
Lad det forste lag ElaProof torre i fred natten over.

3.3. Fortseet med at behandle de vandrette overflader med ElaProof let fortyndet med vand (maks. 1
volumenprocent). Heeld ElaProof jeevnt ud af spanden over et omrdde pa ca. 2 m2, sa det nemt kan
pafares flager. Brug en fin spartel, fx TKB Al eller A2. Glat overfladen sa jeevnt som muligt med en
metalspatel med brede beveaegelser.

3.4. Den nemmeste made at sprede flager pa er at kaste dem med handen. Pa dette tidspunkt kan du
justere antallet af flager pa den endelige overflade.

Lad endnu et lag ElaProof og flager tarre i fred natten over. Saml de overskydende flager op, og
behandl| overfladerne med ELACOAT TopCoat i henhold til trin 4.
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4. Behandling med ELACOAT TopCoat

4.1. Vi anbefaler brug af ELACOAT TopCoat pa vandrette overflader, der udsaettes for slid, sdsom
trapper og gulve.

Produkterne gger slidstyrken og ger det meget lettere at holde emnet rent.

4.2. Beskyt fodtgjet med fx plastikposer for at forhindre snavs i at seette sig fast pa underlaget.

4.3. Start behandlingen pa lodrette overflader med en kortharet, fnugfri rulle, nar den sidste ElaProof
har tarret i mindst en dag. Serg for at fjerne eventuelle overskydende flager fgr behandling!

4.4. Pa vandrette overflader pafares produktet oven pa farvede flager ved at rulle med en kortharet
fnugfri rulle. Haeld produktet direkte pa gulvet, og rul i parallelle bevaegelser.

Blandingsvejledning til ELACOAT TOPCOAT

Produktet leveres i 2-komponentpakker, hvor komponenterne er i det korrekte blandingsforhold. Bland
komponent A i mindst 1-2 minutter. Haeld derefter hele indholdet af B-komponenten i A-komponenten,
og bland massen omhyggeligt med en egnet mixer i mindst 2-3 minutter, indtil massen er af ensartet
kvalitet. Heeld derefter blandingen i en ren beholder, og bland kortvarigt. Undga at blande luftbobler
ind i blandingen under omrgringen.

Sadan vaelger du den rigtige spartel!
Der bruges forskellige spartler til at pafere ElaProof Art & Deco-produkterne. Se tabellen for
instruktioner om valg af den rigtige spartel.

TKB-spartel instruktioner
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TKB-hammastus a=mm

Al 0,50 1,50 1,10 55,0
A2 1,30 1,70 1,40 55,0
B2 2,00 3,00 2,55 55,0
B3 3,30 3,70 3,25 55,0

Strukturelle tegninger

Alle konstruktionstegninger relateret til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra ProdLib-
tjenesten.
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Alle de oplysninger, der praesenteres ovenfor, er baseret pa forskningsresultater, vores nuvaerende viden og erfaring. De fjerner
ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udfgre sine egne tests og eksperimenter, sa alle faktorer og forhold, der kan
pavirke installationen og brugen af produkterne, bgr tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrgrende produktets
egenskaber eller egnethed til specifikke formal baseret pa disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer,
proportioner, portionsstarrelser, vaegte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med
instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformalet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af
produktet og garanterer, at det vil besta vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmaessigt, dog er det
brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes pa www.elaproof.dk. Vi forbeholder os
retten til at foretage andringer. © Build Care Oy
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